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設 問 

水は、JIS A57315371（箇条 7），A57325372･A 5373（箇条 8）の“材料及び製造方法”

において、「JIS A 5364 による。」と規定されている。JIS A 5364 には、「水は、油、酸、

塩類、有機不純物、懸濁物など、プレキャストコンクリート製品の品質に影響を及ぼ

す物質を有害量含んでいてはならない。」と規定されている。また、JIS Q 1012 では、

水の品質として「油、酸、塩類、有機不純物、懸濁物など品質に悪影響を及ぼす物質

の含有量の限度」と規定されている。 

いずれも具体的な品質及び試験方法が示されていない。が、練混ぜに用いる水はど

のように確認すればよいか。 

 

 

解 釈 

   練混ぜに用いる水についての基準は、JIS A 5308 附属書Ｃ（規定）に具体的に定めら

れている。プレキャストコンクリート製品の場合も JIS A 5308 の附属書Ｃ（規定）に

適合する水を適用することとし、同規定に示す方法でその品質を確認することでよい。 

   ただし、回収水の使用については、十分な注意を払う必要がある。 

以 上 

 


