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2024.01.04 JIS R 3206:2023 JISR3206:2023におけ
る振り子衝撃試験に
ついて

箇条8.6（振り子衝撃試験）は、JIS R 3110によるとしていますが、そ
の試料の寸法許容差は、JIS R 3206の表19と JIS R 3110の箇条5.2と
では異なります。どちらの数値が正しいでしょうか。

JIS R 3110の箇条5.2の寸法許容差を正として下さい。


