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2024.04.10 JIS A5508（く
ぎ）

JISA5508くぎにおけ
る溶融亜鉛めっきく
ぎの硫酸銅試験につ
いて

JISA5508の箇条4.3表面処理では、「溶融亜鉛めっき太め
鉄丸くぎにはJISH8641に規定する1種Aの溶融亜鉛めっ
き、又はこれと同等以上の防せい処理を施す」と規定さ
れています。また同箇条8.3表面処理では、「溶融亜鉛
めっきの表面処理試験はJISH8641に規定する硫酸銅試験
方法によって行う」とあります。
JISH8641は2021年に改正され、硫酸銅試験方法は削除に
なりました。JISH0401（溶融亜鉛めっき試験方法）には
硫酸銅試験方法が規定されていますので、この方法で試
験を行い、JISH8641:2007の表2で規定する硫酸銅試験回
数4回で判定することで良いでしょうか。

ご認識のとおりです。
現在、改正案の検討を行っており、改正までの間、JIS H0401：2021
に規定する硫酸銅試験方法によって行い、その試験回数は、JIS H
8641：2007の表2の1種Aに規定される4回としてください。


